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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　下記の一般式（１）で表されるポリ乳酸誘導体。

【化１】

　一般式（１）中、Ｘ１～Ｘ５のうちの一つがアルデヒド基、残り４個のうちの一つがア

ルコキシ基であり、残り３個が水素原子である。また、一般式（１）中、ｎは繰り返し単

位の数を表す。

【請求項２】

　下記の一般式（２）で表されるポリ乳酸誘導体。
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【 化 ２ 】

　 一 般 式 （ ２ ） 中 、 Ｒ １ ～ Ｒ ３ の う ち 一 つ は ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、

エ ス テ ル の い ず れ か で あ り 、 残 り 二 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ

シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル 、 水 素 原 子 の い ず れ か で あ る 。 ま た 、 一 般 式 （ ２ ） 中 、 ｎ は

繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表 す 。

【 請 求 項 ３ 】

　 Ｒ １ ～ Ｒ ３ の 少 な く と も 一 つ が ア ル デ ヒ ド 基 で あ る 請 求 項 ２ に 記 載 の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 。

【 請 求 項 ４ 】

　 Ｒ １ が ア ル コ キ シ 基 で あ り 、 Ｒ ３ が ア ル デ ヒ ド 基 で あ る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の ポ リ 乳 酸 誘

導 体 。

【 請 求 項 ５ 】

　 下 記 の 式 （ ３ ） で 表 さ れ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 。

【 化 ３ 】

　 式 （ ３ ） 中 、 ｎ は 繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表 す 。

【 請 求 項 ６ 】

　 下 記 の 式 （ ４ ） で 表 さ れ る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 。

【 化 ４ 】

　 式 （ ４ ） 中 、 ｎ は 繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表 す 。

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を 含 む ポ リ 乳 酸 系 ス テ

レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 。

【 請 求 項 ８ 】

　 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を １ ： １ の 割 合 で 含 む 請 求 項 ７ に 記 載 の ポ リ 乳 酸 系 ス テ

レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 。

【 請 求 項 ９ 】

　 下 記 の 式 （ ５ ） で 表 さ れ る ポ リ Ｄ － 乳 酸 誘 導 体 と 、 下 記 の 式 （ ６ ） で 表 さ れ る ポ リ Ｌ －

乳 酸 誘 導 体 を １ ： １ の 割 合 で 含 む ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 。
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【 化 ５ 】

【 化 ６ 】

　 式 （ ５ ） 及 び 式 （ ６ ） 中 、 ｎ は 繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表 す 。

【 請 求 項 １ ０ 】

　 下 記 の 一 般 式 （ ７ ） で 表 さ れ る 化 合 物 を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環

重 合 し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

【 化 ７ 】

　 式 （ ７ ） 中 、 Ｘ １ ～ Ｘ ５ の う ち の 一 つ が ア ル デ ヒ ド 基 、 残 り ４ 個 の う ち の 一 つ が ア ル コ

キ シ 基 で あ り 、 残 り ３ 個 が 水 素 原 子 で あ る 。

【 請 求 項 １ １ 】

　 下 記 の 一 般 式 （ ８ ） で 表 さ れ る 化 合 物 を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環

重 合 し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

【 化 ８ 】

　 式 （ ８ ） 中 、 Ｒ １ ～ Ｒ ３ の う ち 少 な く と も 一 つ は ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ

ル 基 、 エ ス テ ル の い ず れ か で あ り 、 残 り 二 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア

ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル 、 水 素 原 子 の い ず れ か で あ る 。

【 請 求 項 １ ２ 】

　 下 記 の 式 （ ９ ） で 表 さ れ る 化 合 物 を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合

し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

20

30



(4) JP  6876330  B2  2021.5.26

【 化 ９ 】

【 請 求 項 １ ３ 】

　 ラ ク チ ド と 開 始 剤 と し て の 化 合 物 を ２ ０ ： １ ～ １ ０ ： １ の モ ル 比 で 重 合 し て ポ リ 乳 酸 誘

導 体 を 製 造 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ ～ １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体

の 製 造 方 法 。

【 請 求 項 １ ４ 】

　 下 記 の 式 （ １ ０ ） で 表 さ れ る ヒ ド ロ キ シ メ チ ル フ ル フ ラ ー ル を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー

で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

【 化 １ ０ 】

【 請 求 項 １ ５ 】

　 下 記 の 一 般 式 （ １ １ ） で 示 さ れ る 化 合 物 に 塩 酸 を 加 え る こ と に よ り 、 下 記 の 一 般 式 （ １

２ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

【 化 １ １ 】

【 化 １ ２ 】

　 式 （ １ １ ） 及 び 式 （ １ ２ ） 中 、 Ｚ １ 及 び Ｚ ２ の 一 方 は ア ル コ キ シ 基 、 他 方 は ア ル コ キ シ

基 又 は 水 素 原 子 で あ る 。 ま た 、 式 （ １ １ ） 及 び 式 （ １ ２ ） 中 、 ｎ は 繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表

す 。

【 請 求 項 １ ６ 】

　 下 記 の 式 （ １ ３ ） で 示 さ れ る 化 合 物 に 塩 酸 を 加 え る こ と に よ り 、 下 記 の 式 （ ４ ） で 示 さ
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れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 製 造 す る 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 方 法 。

【 化 １ ３ 】

【 化 １ ４ 】

　 式 （ １ ３ ） 及 び 式 （ ４ ） 中 、 ｎ は 繰 り 返 し 単 位 の 数 を 表 す 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 ポ リ 乳 酸 誘 導 体 及 び そ の 製 造 方 法 、 並 び に ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 と Ｄ 体 か ら

成 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 ポ リ 乳 酸 は 、 植 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る 乳 酸 あ る い は そ の 誘 導 体 が エ ス テ ル 結 合 に よ

り 重 合 し た 高 分 子 化 合 物 で あ り 、 物 理 的 及 び 化 学 的 性 質 が 優 れ て い る 上 に 、 生 体 親 和 性 、

生 分 解 性 を 有 す る こ と か ら 、 安 全 性 に 優 れ 、 生 体 や 環 境 へ の 負 荷 が 小 さ い 高 分 子 材 料 と し

て 注 目 さ れ て い る 。 特 に 、 ポ リ 乳 酸 は 、 生 体 内 で 分 解 吸 収 さ れ る こ と か ら ド ラ ッ グ デ リ バ

リ ー シ ス テ ム （ Ｄ Ｄ Ｓ ） の 担 体 や 医 療 用 接 着 剤 等 の 医 用 材 料 へ の 利 用 が 期 待 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 ポ リ 乳 酸 は 石 油 化 学 系 高 分 子 材 料 に 比 べ る と 耐 熱 性 や 機 械 的 強 度 が 低 い 。 そ こ で 、 ポ リ

乳 酸 の 耐 熱 性 や 機 械 的 強 度 を 改 変 す る た め の 研 究 が 従 来 よ り 行 わ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 そ の 一 つ に 、 ポ リ 乳 酸 の ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化 が あ る 。 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス と

は 、 鏡 像 異 性 体 で あ る Ｌ 体 と Ｄ 体 を 混 合 す る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 Ｌ 体 と Ｄ 体 が 交 互 に

並 ん だ 規 則 的 な 結 晶 構 造 、 又 は そ の よ う な 結 晶 構 造 を 有 す る 物 質 を い う 。 一 般 に 、 ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 該 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス を 構 成 す る ホ モ 結 晶 （ Ｌ 体 、 Ｄ 体 ） よ り

も 融 点 が 高 い こ と か ら 、 耐 熱 性 に 優 れ た 高 分 子 材 料 と な り 得 る 。 そ こ で 、 ポ リ 乳 酸 に つ い

て も 、 そ の 鏡 像 異 性 体 で あ る ポ リ Ｌ 乳 酸 と ポ リ Ｄ 乳 酸 を 混 合 す る こ と に よ り ス テ レ オ コ ン

プ レ ッ ク ス 結 晶 を 形 成 し 、 こ れ を 高 分 子 材 料 と し て 利 用 す る こ と が 提 案 さ れ て い る （ 例 え

ば 特 許 文 献 １ 、 ２ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 ま た 、 ポ リ 乳 酸 の 性 質 改 変 の 別 の 方 法 と し て 、 ポ リ 乳 酸 の 末 端 に 置 換 基 を 導 入 す る 方 法

が あ る 。 例 え ば 、 非 特 許 文 献 １ 及 び ２ に は 、 ポ リ Ｌ 乳 酸 の 片 方 の 末 端 及 び ポ リ Ｄ 乳 酸 の 片

方 の 末 端 の そ れ ぞ れ に カ フ ェ 酸 誘 導 体 を 化 学 的 に 結 合 さ せ た ポ リ Ｌ 乳 酸 誘 導 体 及 び ポ リ Ｄ

乳 酸 誘 導 体 が 開 示 さ れ て い る 。 こ れ ら ポ リ Ｌ 乳 酸 誘 導 体 及 び ポ リ Ｄ 乳 酸 誘 導 体 か ら 成 る ス

テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は ホ モ 結 晶 よ り も 熱 分 解 温 度 （ Ｔ １ ０ （ １ ０ ｗ ｔ ％ の 重 量 減 少 が 見

ら れ る 温 度 ） 及 び Ｔ ｍ （ 融 点 ） ） が 高 く な り 、 耐 熱 性 が 向 上 し た 。

【 先 行 技 術 文 献 】
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【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

【 特 許 文 献 １ 】 再 公 表 特 許 W2013/108884号 公 報

【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 2008-248176号 公 報

【 非 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ７ 】

【 非 特 許 文 献 １ 】 H. Ajiro, et al. , Chem. Com mun. 2012, 48, 8478-8480

【 非 特 許 文 献 ２ 】 H. Ajiro, et al. , Macromolecules 2013, 46, 5150-5156

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 上 述 し た よ う に 、 ポ リ 乳 酸 の 医 用 材 料 へ の 利 用 が 期 待 さ れ て い る 。 医 用 材 料 に は 、 生 体

内 の 種 々 の 物 質 に 対 し て 可 逆 的 に 結 合 し た り 、 選 択 的 に 反 応 し た り す る と い っ た 機 能 性 や

、 生 体 内 で の 分 解 速 度 や 薬 物 と の 親 和 性 の 調 整 容 易 性 と い っ た 性 質 が 要 求 さ れ る 。 し か し

な が ら 、 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化 を は じ め と す る ポ リ 乳 酸 の 機 械 的 強 度 や 耐 熱 性 の 向 上

を 目 的 と す る 様 々 な 研 究 が 成 さ れ て い る も の の 、 そ れ 以 外 の 性 質 に つ い て は 十 分 な 検 討 が

成 さ れ て い な い の が 実 状 で あ る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 本 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 は 、 ポ リ 乳 酸 の 機 械 的 強 度 及 び 耐 熱 性 は も ち ろ ん 、 そ れ

以 外 の 物 理 的 、 化 学 的 性 質 を 改 変 す る こ と で あ る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 ポ リ 乳 酸 は 反 応 性 に 富 む 官 能 基 を 有 し て お ら ず 、 そ の こ と が ポ リ 乳 酸 の 物 理 的 性 質 や 化

学 的 性 質 等 の 改 変 を 困 難 に し て い る こ と に 着 目 し 、 本 発 明 者 は 、 反 応 性 置 換 基 を ポ リ 乳 酸

に 導 入 す る こ と を 考 え た 。

　 こ の 場 合 、 ポ リ 乳 酸 の よ う な 高 分 子 化 合 物 に お い て は 、 そ の 末 端 に 反 応 性 置 換 基 が 存 在

す る と 、 そ の 反 応 性 置 換 基 が 様 々 な 物 質 と 反 応 し 易 い こ と か ら 、 反 応 性 置 換 基 と な る 化 合

物 を 開 始 剤 と し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 生 成 す る こ と に よ り 該 反 応 性 置 換 基 を ポ リ 乳 酸 の 末 端

に 導 入 す る こ と を 考 え た 。

　 そ の 際 、 ポ リ 乳 酸 と 同 じ よ う に 、 植 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る 物 質 の 中 か ら 、 反 応 性 置

換 基 と な り う る 化 合 物 を 探 索 し た と こ ろ 、 反 応 性 に 優 れ た ア ル デ ヒ ド 基 を 有 す る 化 合 物 で

あ る バ ニ リ ン 、 あ る い は ヒ ド ロ キ シ メ チ ル フ ル フ ラ ー ル （ Ｈ Ｍ Ｆ ） を 見 出 し た 。 こ れ ら を

開 始 剤 と し て ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 生 成 す る こ と に よ り 、 ア ル デ ヒ ド 基 を 有 す る 反 応 性 置 換 基

を ポ リ 乳 酸 の 片 末 端 に 導 入 で き る 。 ア ル デ ヒ ド 基 は 生 体 内 物 質 で あ る タ ン パ ク 質 や ア ミ ノ

酸 、 多 糖 類 等 と の 反 応 性 に 優 れ た 官 能 基 と し て 知 ら れ て い る 。 ま た 、 バ ニ リ ン は ラ ン 科 の

植 物 で あ る バ ニ ラ に 含 ま れ る 化 合 物 で あ る 。 Ｈ Ｍ Ｆ は 糖 や 炭 水 化 物 を 熱 分 解 す る こ と に よ

り 生 成 さ れ る 。 つ ま り 、 バ ニ リ ン 及 び Ｈ Ｍ Ｆ は い ず れ も 植 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 さ ら に 本 発 明 者 は バ ニ リ ン 及 び Ｈ Ｍ Ｆ の 構 造 を 参 考 に 、 開 始 剤 と な り 得 る 化 合 物 の 探 索

を 続 け た 結 果 、 以 下 に 示 す ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 得 た 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 す な わ ち 、 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 成 さ れ た 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、

　 下 記 の 一 般 式 （ １ ） で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
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【 化 １ 】

　 上 記 式 （ １ ） 中 、 Ｘ １ ～ Ｘ ５ の う ち の 一 つ が ア ル デ ヒ ド 基 、 残 り ４ 個 の う ち の 一 つ が ア

ル コ キ シ 基 で あ り 、 残 り ３ 個 が 水 素 原 子 で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 ま た 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 下 記 の 一 般 式 （ ２ ） で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す

る 。

【 化 ２ 】

　 上 記 一 般 式 （ ２ ） 中 、 Ｒ １ ～ Ｒ ３ の う ち 一 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、

ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル の い ず れ か で あ り 、 残 り 二 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原

子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル 、 水 素 原 子 の い ず れ か で あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 上 記 一 般 式 （ １ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 以 下 の 一 般 式 （ ７ ） で 示 さ れ る 化 合 物

を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ 、 反 応 性 官 能

基 で あ る ア ル デ ヒ ド 基 を 有 す る 。

【 化 ３ 】

【 ０ ０ １ ５ 】

　 ま た 、 上 記 一 般 式 （ ２ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 以 下 の 一 般 式 （ ８ ） で 示 さ れ る

化 合 物 を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ る 。 こ

の 化 合 物 は 、 反 応 性 に 優 れ た 官 能 基 も し く は 特 性 基 と し て 、 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル

デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル 等 を 有 す る 。

【 化 ４ 】
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【 ０ ０ １ ６ 】

　 一 般 式 （ ２ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の う ち Ｒ １ が メ ト キ シ 基 、 Ｒ ２ が 水 素 原 子 、 Ｒ

３ が ア ル デ ヒ ド 基 で あ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 下 記 の 式 （ ３ ） で 表 さ れ 、 こ れ は 、 バ ニ リ ン を

開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ る 。

【 化 ５ 】

【 ０ ０ １ ７ 】

　 さ ら に 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 下 記 の 式 （ ４ ） で 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。

【 化 ６ 】

　 式 （ ４ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 下 記 の 式 （ １ ０ ） で 表 さ れ る 化 合 物 （ Ｈ Ｍ Ｆ ）

を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ る 。

【 化 ７ 】

【 ０ ０ １ ８ 】

　 な お 、 上 記 一 般 式 （ １ ） 及 び 一 般 式 （ ２ ） で 表 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 を 得 る た め の 開 始

剤 の 全 て が 必 ず し も 天 然 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る わ け で は な い が 、 高 分 子 材 料 と し て 使

用 す る 目 的 に よ っ て は 天 然 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る も の で は な く て も （ つ ま り 、 石 油 由

来 の 原 料 か ら 得 ら れ る も の で あ っ て も ） 問 題 な い 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 ま た 、 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 成 さ れ た 本 発 明 は 、 別 の 態 様 と し て 、 ポ リ 乳 酸 系 ス テ

レ オ コ ン プ レ ッ ク ス を 提 供 す る 。

　 す な わ ち 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 上 述 の 一 般 式 （ １ ） で

示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を 含 む 。

　 ま た 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 上 述 の 一 般 式 （ ２ ） で 示 さ

れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を 含 む 。

　 さ ら に 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 上 述 の 式 （ ３ ） で 示 さ れ

る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を 含 む も の 、 又 は 、 式 （ ４ ） で 示 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体

の Ｌ 体 及 び Ｄ 体 を 含 む も の で あ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 こ れ を 構 成 す る ポ リ 乳 酸 の Ｌ 体 及

び Ｄ 体 が い ず れ も 反 応 性 置 換 基 が 片 末 端 に 導 入 さ れ て い る た め 、 ポ リ 乳 酸 に 比 べ て 機 械 的
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強 度 、 耐 熱 性 が 向 上 し 、 し か も 、 物 理 的 及 び 化 学 的 性 質 を も 改 変 す る こ と が で き る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ ２ １ 】

　 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 ポ リ 乳 酸 の 片 末 端 に 反 応 性 置 換 基 を 導 入 し た た め 、 ポ

リ 乳 酸 の 物 理 的 、 化 学 的 性 質 を 改 変 す る こ と が で き る 。 ま た 、 こ の よ う な ポ リ 乳 酸 誘 導 体

の Ｄ 体 及 び Ｌ 体 か ら 成 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス に お い て は 、 融 点 や 熱 分 解 温

度 が 高 く 、 耐 熱 性 に 優 れ る と い う 性 質 を 有 す る 。

　 特 に 、 ア ル デ ヒ ド 基 を 有 す る 反 応 性 置 換 基 を 導 入 し た ポ リ 乳 酸 誘 導 体 、 あ る い は こ の よ

う な ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の Ｄ 体 及 び Ｌ 体 か ら 成 る ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス に お い て

は 、 タ ン パ ク 質 や ア ミ ノ 酸 、 細 胞 壁 を 構 成 す る 多 糖 類 に 対 し て 選 択 的 に 反 応 し た り 可 逆 的

に 結 合 し た り す る こ と が で き る た め 、 機 能 性 や 生 体 適 合 性 に 優 れ た 医 用 材 料 と し て 有 用 で

あ る 。 さ ら に 、 ポ リ 乳 酸 の 片 末 端 に 導 入 す る ア ル デ ヒ ド 基 を 有 す る 反 応 性 置 換 基 と し て 植

物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る バ ニ リ ン や Ｈ Ｍ Ｆ を 用 い る こ と に よ り 、 安 全 性 に 優 れ た 生 分 解

性 材 料 と し て の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 、 あ る い は ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス を 提 供 す る

こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ ２ 】

【 図 １ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 １ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ３ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 ３ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ４ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 ４ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ５ Ａ 】 バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 が １ ： １ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 １ の 製 造 例 １ に 係 る ポ リ

乳 酸 誘 導 体 （ バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 ） の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結

果 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ５ Ｂ 】 図 ５ Ａ の 拡 大 図 。

【 図 ６ Ａ 】 バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 が １ ： １ ０ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 １ の 製 造 例 １ に 係 る バ

ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ

Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ６ Ｂ 】 図 ６ Ａ の 拡 大 図 。

【 図 ７ 】 バ ニ リ ン と ２ － (２ － ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の 混 合 物 （ イ ミ ン 化 合 物 １ ） の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル （ ａ ） 、 イ ミ ン 化 合 物 １ に 塩 酸 を 加 え て 得 ら れ た 化 合 物 （ バ ニ リ

ン ） の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル （ ｂ ） 。

【 図 ８ 】 バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 が １ ： １ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 １ の 製 造 例 ２ に 係 る バ ニ リ

ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ

ス ペ ク ト ル 。

【 図 ９ 】 バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 が １ ： １ ０ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 １ の 製 造 例 ２ に 係 る バ ニ

リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ

Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 １ ０ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 ２ に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア

ミ ン の 可 逆 反 応 性 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 １ １ 】 バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 が １ ： １ ０ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 １ の 製 造 例 ６ に 係 る バ

ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ

Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 １ ２ 】 実 施 例 １ の 製 造 例 ６ に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア

ミ ン の 可 逆 反 応 性 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ

ン の 可 逆 反 応 に 伴 う 形 態 変 化 に 関 す る 実 験 手 順 の 説 明 図 。

【 図 １ ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ

ン の 可 逆 反 応 に 伴 う 形 態 変 化 に 関 す る 実 験 結 果 を 示 し 、 （ ａ ） は 可 逆 反 応 式 、 （ ｂ ） は チ

ン ダ ル 現 象 の 有 無 を 調 べ る 実 験 結 果 を 示 す 写 真 、 （ ｃ ） は 動 的 光 散 乱 法 （ Dynamic Light
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Scattering:Ｄ Ｌ Ｓ ） を 用 い た 粒 子 径 測 定 結 果 、 （ ｄ ） は 接 触 角 の 違 い を 示 す 写 真 、 （ ｅ

） は 接 触 角 の 測 定 結 果 を 示 す 棒 グ ラ フ 。

【 図 １ ５ 】 ポ リ マ ー １ と PLLA-vanillin（ ２ ） の Ｓ Ｅ Ｍ 写 真 。

【 図 １ ６ 】 ポ リ マ ー １ と PLLA-vanillin（ ２ ） の Ｔ Ｅ Ｍ 写 真 。

【 図 １ ７ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ

ン の 可 逆 反 応 に 伴 う 形 態 変 化 の 推 測 図 。

【 図 １ ８ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (1)、 (2)の
１

Ｈ

　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 １ ９ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (3)、 (4)の
１

Ｈ

　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ０ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (5)、 (6)の
１

Ｈ

　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ １ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (7)、 (8)の
１

Ｈ

　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ２ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (9)、 (10)の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ３ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (11)、 (12)の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ４ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (13)、 (14)の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ５ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (15)、 (16)の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ６ 】 （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 表 ７ に 示 す 実 施 例 ２ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 (17)、 (18)の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ７ 】 実 施 例 ３ の 製 造 例 １ ～ ４ で 得 ら れ た ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル

。

【 図 ２ ８ 】 Ｈ Ｍ Ｆ と ア ミ ノ 基 が １ ： １ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ で 得 ら れ た ポ

リ 乳 酸 誘 導 体 （ PLLA-H MF） の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ 　

Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ２ ９ 】 Ｈ Ｍ Ｆ と ア ミ ノ 基 が １ ： １ ０ の 条 件 で 行 っ た 、 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ で 得 ら れ た

ポ リ 乳 酸 誘 導 体 （ PLLA-H MF） の ア ル デ ヒ ド 基 と 一 級 ア ミ ン の 反 応 性 の 実 験 結 果 を 示 す
１

Ｈ

　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ３ ０ 】 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 （ PLLA-H MF） の 末 端 の ア ル デ ヒ ド 基

と 一 級 ア ミ ン の 可 逆 反 応 性 を 示 す
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル 。

【 図 ３ １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ の 製 造 例 １ 及 び 製 造 例 ２ 、 並 び に 製 造 例 １ と 製 造 例 ２ を 混 合

し て 得 ら れ た ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス の Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ２ 】 製 造 例 １ 及 び 製 造 例 ２ 、 並 び に 製 造 例 １ と 製 造 例 ２ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の Ｘ Ｒ Ｄ の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ３ 】 製 造 例 １ 及 び 製 造 例 ２ 、 並 び に 製 造 例 １ と 製 造 例 ２ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の 熱 分 解 測 定 （ Ｔ Ｇ Ａ ） の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ４ 】 製 造 例 １ 及 び 製 造 例 ２ 、 並 び に 製 造 例 １ と 製 造 例 ２ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の 示 差 走 査 熱 量 測 定 （ Ｄ Ｓ Ｃ ） の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ 及 び 製 造 例 ４ 、 並 び に 製 造 例 ３ と 製 造 例 ４ を 混 合

し て 得 ら れ た ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス の Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ６ 】 製 造 例 ３ 及 び 製 造 例 ４ 、 並 び に 製 造 例 ３ と 製 造 例 ４ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の Ｘ Ｒ Ｄ の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ７ 】 製 造 例 ３ 及 び 製 造 例 ４ 、 並 び に 製 造 例 ３ と 製 造 例 ４ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の 熱 分 解 測 定 （ Ｔ Ｇ Ａ ） の 結 果 を 示 す 図 。

【 図 ３ ８ 】 製 造 例 ３ 及 び 製 造 例 ４ 、 並 び に 製 造 例 ３ と 製 造 例 ４ を 混 合 し て 得 ら れ た ス テ レ

オ コ ン プ レ ッ ク ス の 示 差 走 査 熱 量 測 定 （ Ｄ Ｓ Ｃ ） の 結 果 を 示 す 図 。
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【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 以 下 、 製 造 例 と 実 験 例 に よ り 、 本 発 明 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 及 び ポ リ 乳 酸 系 ス テ レ オ コ

ン プ レ ッ ク ス を 具 体 的 に 説 明 す る が 、 本 発 明 の 範 囲 は 以 下 の 製 造 例 、 実 験 例 に 限 定 さ れ る

も の で は な い 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

［ 実 施 例 １ ： ポ リ 乳 酸 誘 導 体 ］

　 本 発 明 の 第 １ 態 様 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 以 下 の 一 般 式 （ １ ） 若 し く は 一 般 式 （ ２ ）

で 表 さ れ る 。

【 化 ８ 】

　 一 般 式 （ １ ） 中 、 Ｘ １ ～ Ｘ ５ の う ち の 一 つ が ア ル デ ヒ ド 基 、 残 り ４ 個 の う ち の 一 つ が ア

ル コ キ シ 基 で あ り 、 残 り ３ 個 が 水 素 原 子 で あ る 。

【 化 ９ 】

　 一 般 式 （ ２ ） 中 、 Ｒ １ ～ Ｒ ３ の う ち 一 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル

コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル の い ず れ か で あ り 、 残 り 二 つ は 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、

ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、 エ ス テ ル 、 水 素 原 子 の い ず れ か で あ る 。 特 に

、 少 な く と も Ｒ ３ が 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 、

エ ス テ ル の い ず れ か で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 一 般 式 （ １ ） で 表 さ れ る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の う ち 、 Ｘ １ が メ ト キ シ 基 、 Ｘ ４ が ア ル デ ヒ ド

基 、 Ｘ ２ 、 Ｘ ３ 、 及 び Ｘ ５ が 水 素 原 子 で あ る も の 、 も し く は 一 般 式 （ ２ ） で 表 さ れ る ポ リ

乳 酸 誘 導 体 の う ち Ｒ １ が メ ト キ シ 基 、 Ｒ ２ が 水 素 原 子 、 Ｒ ３ が ア ル デ ヒ ド 基 で あ る も の は

、 以 下 の 式 （ ３ ） で 表 さ れ る 。 こ の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 （ 以 下 、 「 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 」 と も

い う ） の 具 体 的 な 製 造 例 を 以 下 に 示 す 。

【 化 １ ０ 】

【 ０ ０ ２ ６ 】

＜ １ ． バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 合 成 ＞

　 バ ニ リ ン は ラ ン 科 の 植 物 で あ る バ ニ ラ に 含 ま れ る 化 合 物 と し て 知 ら れ て お り 、 下 記 式 （

９ ） で 表 さ れ る 。
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【 化 １ １ 】

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 一 方 、 ポ リ 乳 酸 は 下 記 式 （ １ ４ ） で 表 さ れ る Ｌ － 乳 酸 ま た は Ｄ － 乳 酸 、 あ る い は そ れ ら

の 誘 導 体 が エ ス テ ル 結 合 に よ り 重 合 し た 高 分 子 化 合 物 で あ る 。

【 化 １ ２ 】

　 後 述 す る ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス は 、 Ｌ － 乳 酸 の み が 重 合 し た ポ リ Ｌ － 乳 酸 と

Ｄ － 乳 酸 の み が 重 合 し た ポ リ Ｄ － 乳 酸 か ら 形 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

［ 製 造 例 １ ］

　 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー （ Ｍ ） と し て 、 バ ニ リ ン を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ

ノ マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 ０ ． ５ ｇ の (

Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の バ ニ リ ン （ Ｉ ） を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換

し た 。 こ こ に 、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た ２ － エ チ ル ヘ キ サ ン 酸 す ず (II)（ （ Tin(II) 2-ethy

lhexanoate、 又 は Tin(II) octoate（ 以 下 、 「 Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ 」 と 略 す ） の ト ル エ ン 溶

液 １ ． １ ｍ Ｌ を 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り 、 (Ｄ

， Ｄ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶

解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に 入 れ 、 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た

。 収 率 は ８ ５ ％ で あ っ た 。 な お 、 製 造 例 １ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PDLA-vanilli

n 1」 と も い う 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

［ 製 造 例 ２ ］

　 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 バ ニ リ ン を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ

マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 ０ ． ５ ｇ の (Ｌ

， Ｌ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の バ ニ リ ン を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ

こ に 、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を １ ． １ ｍ Ｌ 加 え 、 １ ２ ０

℃ に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ

せ た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ

ノ ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ８ ％ で あ っ た 。 な お 、

製 造 例 ２ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-vanillin 2」 と も い う 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

［ 製 造 例 ３ ］

　 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー （ Ｍ ） と し て 、 バ ニ リ ン を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ

ノ マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が １ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ｇ の (Ｄ ，

Ｄ )－ ラ ク チ ド と 所 定 量 の バ ニ リ ン を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に

、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 ４ ． ４ ｍ Ｌ を 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に

設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り 、 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ
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た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ

ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ５ ％ で あ っ た 。 な お 、 製

造 例 ３ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 Ｐ Ｄ Ｌ Ａ -vanillin 3」 と も い う 。

【 ０ ０ ３ １ 】

［ 製 造 例 ４ ］

　 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 バ ニ リ ン を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ

マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が １ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ｇ の (Ｌ ， Ｌ )

－ ラ ク チ ド と 所 定 量 の バ ニ リ ン を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に 、 １

ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 ４ ． ４ ｍ Ｌ を 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に 設 定

し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た 。 得

ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に

入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ５ ％ で あ っ た 。 な お 、 製 造 例 ４

で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-vanillin 4」 と も い う 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

［ 製 造 例 ５ ］

　 製 造 例 ５ と し て 、 Ｌ － 乳 酸 と Ｄ － 乳 酸 の 両 方 を 含 む ポ リ 乳 酸 を 合 成 し 、 そ の 末 端 に バ ニ

リ ン を 導 入 し た 。 即 ち 、 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド 及 び (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ １ 、

Ｍ ２ )と し て 用 い 、 バ ニ リ ン を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 こ れ ら モ ノ マ ー （ Ｍ １ 、 Ｍ ２ ）

と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ １ ／ Ｍ ２ ／ Ｉ ） が １ ０ ／ １ ０ ／ １ と な る よ う に 、 ０ ． ５ ｇ の

(Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド 及 び ０ ． ５ ｇ の (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の バ ニ リ ン を ア ン プ ル

管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に 、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト

ル エ ン 溶 液 ２ ． ２ ｍ Ｌ を 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ

り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド の 重 合 、 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た 。 反 応 混 合 物 を ク

ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル

不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ７ ％ で あ っ た 。 な お 、 製 造 例 ５ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部

を 「 PDLLA-vanillin 5」 と も い う 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

［ 製 造 例 ６ ］

　 上 述 し た 製 造 例 １ と 同 じ 条 件 で 、 且 つ 同 じ 手 順 を 経 て メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収

率 は ８ ８ ％ で あ っ た 。 こ の 製 造 例 ６ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-vanillin 6」

と も い う 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

［ 製 造 例 ７ ］

　 上 述 し た 製 造 例 ２ と 同 じ 条 件 で 、 且 つ 同 じ 手 順 を 経 て メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収

率 は ８ ９ ％ で あ っ た 。 こ の 製 造 例 ７ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PDLA-vanillin 7」

と も い う 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

＜ ２ ． バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 分 析 ＞

　 製 造 例 １ ～ ７ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 の 分 子 量 分 析 を 行 っ た 。 数 平 均 分 子 量 （ Ｍ ｎ

） 及 び 重 量 平 均 分 子 量 （ Ｍ ｗ ） 並 び に 分 子 量 分 布 （ Ｐ Ｄ Ｉ ＝ Ｍ ｗ ／ Ｍ ｎ ） は 、 ポ リ ス チ レ

ン テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン 標 準 溶 液 を 使 用 し た ゲ ル 浸 透 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー （ Ｇ Ｐ Ｃ ） の 結 果

か ら 求 め た 。 そ の 結 果 を 表 １ に 示 す 。 な お 、 表 １ に お い て 、 「 ａ 」 を 付 し た 分 子 量 及 び Ｐ

Ｄ Ｉ は 、 Ｕ Ｖ モ ー ド で 解 析 し た 結 果 、 「 ｂ 」 を 付 し た 分 子 量 及 び Ｐ Ｄ Ｉ は Ｒ Ｉ モ ー ド で 解

析 し た 結 果 を 示 す 。

10

20

30

40



(14) JP  6876330  B2  2021.5.26

【 表 １ 】

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 ま た 、 製 造 例 １ ～ ４ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 に つ い て 、 プ ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル

に よ り 構 造 解 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 １ ～ 図 ４ に 示 す 。 上 述 の 表 １ 及 び 図 １ ～ 図 ４ に 示

す 結 果 か ら 、 製 造 例 １ ～ ４ の い ず れ に お い て も 、 下 記 に 示 す 反 応 に よ っ て ポ リ 乳 酸 が 形 成

さ れ 、 且 つ 該 ポ リ 乳 酸 の 末 端 に バ ニ リ ン が 導 入 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 以 下 、 各 製 50
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造 例 で 得 ら れ た ポ リ 乳 酸 を 「 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 」 と 呼 ぶ 。

【 化 １ ３ 】

【 ０ ０ ３ ７ 】

＜ ３ ． ポ リ 乳 酸 の 末 端 と 一 級 ア ミ ン の 可 逆 的 な 反 応 ＞

［ 実 験 例 １ ］

　 ポ リ 乳 酸 の 末 端 に 導 入 し た バ ニ リ ン の ア ル デ ヒ ド 基 の 反 応 性 を 確 認 す る た め に 、 製 造 例

１ の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PDLA-vanillin 1） ３ ０ ｍ ｇ を ０ ． ６ ４ ７ ｍ Ｌ の 重 ク ロ ロ ホ ル

ム に 溶 か し 、 そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． ０ ４ ｍ Ｌ を ク ロ ロ ホ ル ム １

０ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ５ ３ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 。 こ れ は 末 端 の バ ニ リ ン と

ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ と な る 条 件 で あ る 。 混 合 直 後 か ら ２ ４ 時 間 経 過 す る ま で の プ ロ ト ン

Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 測 定 し た 結 果 を 図 ５ Ａ お よ び 図 ５ Ｂ 、 並 び に 表 ２ に 示 す 。

【 表 ２ 】

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 同 様 に 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PDLA-vanillin 1） ３ ０ ｍ ｇ を ０ ． ６ ４ ７ ｍ Ｌ の 重 ク ロ

ロ ホ ル ム に 溶 か し 、 そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． ４ ｍ Ｌ を ク ロ ロ ホ ル

ム １ ０ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ５ ３ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 。 こ れ は 末 端 の バ ニ リ

ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で あ る 。 混 合 直 後 か ら ２ ４ 時 間 経 過 す る ま で の プ

ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 測 定 し た 結 果 を 図 ６ Ａ 及 び 図 ６ Ｂ 並 び に 表 ３ に 示 す 。
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【 表 ３ 】

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 図 ５ Ａ お よ び 図 ５ Ｂ 、 並 び に 表 ２ に 示 す よ う に 、 バ ニ リ ン ／ ア ミ ノ 基 が １ ／ １ の 条 件 で

は 、 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル （ ア ミ ノ 基 ） の 濃 度 が 薄 す ぎ た た め か 、 混 合 後 、 長

時 間 経 っ て も 変 化 は 観 測 さ れ な か っ た 。 一 方 、 図 ６ Ａ 及 び 図 ６ Ｂ 並 び に 表 ３ に 示 す よ う に

、 バ ニ リ ン ／ ア ミ ノ 基 が １ ／ １ ０ の 条 件 で は 、 混 合 後 、 時 間 の 経 過 と と も に イ ミ ン が 形 成

さ れ る こ と が 確 認 さ れ た 。 以 下 に 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー

ル と の 反 応 式 を 示 す 。

【 化 １ ４ 】

【 ０ ０ ４ ０ 】

［ 実 験 例 ２ ］

　 ク ロ ロ ホ ル ム を 溶 媒 と し て バ ニ リ ン と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル を 混 合 し 、 そ の

混 合 物 の 構 造 解 析 （
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ） を 行 っ た と こ ろ 、 図 ７ の ａ ） に 示 す 結 果 が 得 ら れ た 。

こ の 結 果 よ り 、 バ ニ リ ン の ア ル デ ヒ ド 基 と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の ア ミ ノ 基 が

反 応 し て イ ミ ン 化 合 物 １ が 形 成 さ れ た こ と が 推 測 さ れ た 。 続 い て 、 バ ニ リ ン と 2-(2-ア ミ

ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の 混 合 物 に 塩 酸 を 加 え た も の に つ い て 構 造 解 析 （
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ）

を 行 っ た と こ ろ 、 図 ７ の ｂ ） に 示 す 結 果 が 得 ら れ た 。 こ の 結 果 よ り 、 バ ニ リ ン （ の ア ル デ

ヒ ド 基 ） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル （ の ア ミ ノ 基 ） の 反 応 は 、 下 記 反 応 式 に 示 す

よ う に 可 逆 的 で あ る こ と が 推 測 さ れ た 。

【 化 １ ５ 】

　 即 ち 、 ク ロ ロ ホ ル ム の 存 在 下 で は バ ニ リ ン と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル が 反 応 し

て イ ミ ン 化 合 物 １ が 形 成 さ れ 、 該 イ ミ ン 化 合 物 １ に 塩 酸 を 加 え る と 、 バ ニ リ ン と 2-(2-ア

ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル に 分 解 さ れ る 。 従 っ て 、 上 記 の 結 果 か ら 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸

の 末 端 に 導 入 し た ア ル デ ヒ ド 基 は 、 ア ミ ノ 基 を 含 有 す る 化 合 物 と 反 応 し て イ ミ ン を 形 成 し

、 こ の 反 応 は 可 逆 的 で あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。
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【 ０ ０ ４ １ 】

［ 実 験 例 ３ ］

　 製 造 例 ２ の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PLLA-vanillin 2） ３ ０ ｍ ｇ を 、 ０ ． ６ ９ ２ ｍ Ｌ の 重

ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し 、 そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． ０ ２ ｍ Ｌ を ク ロ

ロ ホ ル ム ２ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ０ ８ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 。 こ れ は 末 端 の バ

ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ と な る 条 件 で あ る 。 混 合 直 後 か ら ２ ４ 時 間 経 過 す る ま で の

プ ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 測 定 し た 結 果 を 図 ８ 及 び 表 ４ に 示 す 。

【 表 ４ 】

　 図 ８ 及 び 表 ４ か ら 明 ら か な よ う に 、 混 合 開 始 か ら １ 時 間 が 経 過 し た 時 点 で イ ミ ン の ピ ー

ク が か す か に 見 ら れ る も の の 、 そ の 後 、 ２ ４ 時 間 が 経 過 す る ま で の 間 、 イ ミ ン の ピ ー ク に

変 化 は 見 ら れ な か っ た 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 同 様 に 、 製 造 例 ２ の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PLLA-vanillin 2） ３ ０ ｍ ｇ を ０ ． ６ ９ ２ ｍ

Ｌ の 重 ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し 、 そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． ２ ｍ Ｌ を

ク ロ ロ ホ ル ム ２ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ０ ８ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 。 こ れ は 末 端

の バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で あ る 。 混 合 直 後 か ら ２ ４ 時 間 経 過 す る

ま で の プ ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 測 定 し た 結 果 を 図 ９ 及 び 表 ５ に 示 す 。

【 表 ５ 】

　 図 ９ 及 び 表 ５ か ら 明 ら か な よ う に 、 混 合 開 始 か ら 時 間 が 経 過 す る に つ れ て イ ミ ン の ピ ー

ク は 徐 々 に 大 き く な り 、 一 方 、 ア ル デ ヒ ド の ピ ー ク が 小 さ く な っ た 。 そ し て 、 最 終 的 に は

９ ８ ％ の ア ル デ ヒ ド が イ ミ ン に 変 化 し た こ と を 確 認 し た 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 次 に 、 末 端 の バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PL

LA-vanillin 2） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル を 混 合 し 、 ２ ４ 時 間 経 過 後 に 得 ら れ

た 混 合 物 に 、 ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ の 塩 酸 （ Ｈ Ｃ ｌ ） を １ ０ ０ μ Ｌ 加 え た 後 、 ク ロ ロ ホ ル ム 及 び 水

で ３ 回 抽 出 し た 。 そ し て 、 エ バ ポ レ ー タ ー で 有 機 相 を 除 去 し た 後 、 重 水 素 化 ク ロ ロ ホ ル ム

30

50



(18) JP  6876330  B2  2021.5.26

（ Ｃ Ｄ Ｃ ｌ ３ ） を 加 え 、 構 造 解 析 （
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ） を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 １ ０ に 示 す 。

図 １ ０ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 図 ９ の 「 ０ ｈ 」 及 び 「 ２ ４ ｈ 」 の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 、

図 １ ０ （ ｃ ） は ２ ４ 時 間 経 過 後 の 混 合 物 に 塩 酸 を 加 え た も の の
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を

示 す 。 図 １ ０ （ ａ ） ～ （ ｃ ） の 比 較 か ら 分 か る よ う に 、 （ ｂ ） で 見 ら れ た イ ミ ン の ピ ー ク

は 塩 酸 を 加 え る こ と に よ り 消 失 し 、 ア ル デ ヒ ド の ピ ー ク が 出 現 し た 。 こ の こ と か ら 、 バ ニ

リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PLLA-vanillin 2） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の 反 応 は 以 下 の

反 応 式 に 示 す よ う に 、 可 逆 的 で あ る こ と が 推 測 さ れ た 。

【 化 １ ６ 】

【 ０ ０ ４ ４ 】

［ 実 験 例 ４ ］

　 製 造 例 ６ の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PDLA-vanillin 6） ３ ０ ｍ ｇ を ０ ． ６ ０ ８ ｍ Ｌ の 重 ク

ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し 、 そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． １ ｍ Ｌ を ク ロ ロ ホ

ル ム ２ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ９ ２ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 。 こ れ は 末 端 の バ ニ リ

ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で あ る 。 混 合 直 後 か ら ２ ４ 時 間 経 過 す る ま で の プ

ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 測 定 し た 結 果 を 図 １ １ 及 び 表 ６ に 示 す 。

【 表 ６ 】

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 図 １ １ 及 び 表 ６ か ら 明 ら か な よ う に 、 混 合 開 始 か ら 時 間 が 経 過 す る に つ れ て イ ミ ン の ピ

ー ク は 徐 々 に 大 き く な り 、 一 方 、 ア ル デ ヒ ド の ピ ー ク は 徐 々 に 小 さ く な っ た 。 そ し て 、 最

終 的 に は ９ ８ ％ の ア ル デ ヒ ド が イ ミ ン に 変 化 し た こ と を 確 認 し た 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 次 に 、 末 端 の バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PD

LA-vanillin 6） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル を 混 合 し 、 ２ ４ 時 間 経 過 後 に 得 ら れ

た 混 合 物 に 、 ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ の 塩 酸 （ Ｈ Ｃ ｌ ） を １ ０ ０ μ Ｌ 加 え た 後 、 ク ロ ロ ホ ル ム 及 び 水

で ３ 回 抽 出 し 、 エ バ ポ レ ー タ ー で 有 機 相 を 除 去 し た 後 、 重 水 素 化 ク ロ ロ ホ ル ム （ Ｃ Ｄ Ｃ ｌ

３ ） を 加 え 、 構 造 解 析 （
１

Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ） を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 １ ２ に 示 す 。 図 １ ２ （ ａ

） 、 （ ｂ ） は 、 図 １ １ の 「 ０ ｈ 」 及 び 「 ２ ４ ｈ 」 の Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 、 図 １ ２ （ ｃ ） は

２ ４ 時 間 経 過 後 の 混 合 物 に 塩 酸 を 加 え た も の の Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 示 す 。 図 １ ２ （ ａ ） ～

（ ｃ ） の 比 較 か ら 分 か る よ う に 、 （ ｂ ） で 見 ら れ た イ ミ ン の ピ ー ク は 塩 酸 を 加 え る こ と に

よ り 消 失 し 、 ア ル デ ヒ ド の ピ ー ク が 出 現 し た 。 こ の こ と か ら 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PDLA

-vanillin 6） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の 反 応 は 以 下 の 反 応 式 に 示 す よ う に 、
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可 逆 的 で あ る こ と が 推 測 さ れ た 。

【 化 １ ７ 】

【 ０ ０ ４ ７ 】

［ 実 験 例 ５ ］

　 以 下 の サ ン プ ル ａ ～ ｄ を 用 い て 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の 末 端 に あ る ア ル デ ヒ ド と 一 級 ア

ミ ン の 可 逆 的 な 反 応 に 伴 う 形 態 変 化 を 調 べ る 実 験 を 行 っ た 。

　 サ ン プ ル ａ ～ ｄ は 以 下 の 手 順 で 調 製 し た 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

＜ １ ． サ ン プ ル ａ 、 ｂ の 調 製 ＞ 　

　 製 造 例 ２ で 得 ら れ た バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 （ PLLA-vanillin 2） ３ ０ ｍ ｇ を 、 末 端 の バ ニ

リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で ０ ． ６ ９ ２ ｍ Ｌ の 重 ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し 、

そ の 上 に 「 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル ０ ． ２ ｍ Ｌ を ク ロ ロ ホ ル ム ２ ０ ｍ Ｌ に 希 釈 し

て 調 製 し た 溶 液 」 ０ ． １ ０ ８ ｍ Ｌ を 滴 下 し た 溶 液 で 、 ２ ４ 時 間 経 過 後 に 混 合 物 （ 以 下 、 「

ポ リ マ ー １ 」 と い う ） を 得 た 。 ポ リ マ ー １ は 、 上 述 し た 実 験 例 ３ 及 び 実 験 例 ４ の 結 果 か ら

、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 の ア ル デ ヒ ド が イ ミ ン に 変 化 し た も の と 推 測 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 続 い て 、 ポ リ マ ー １ を ク ロ ロ ホ ル ム 重 溶 媒 に 溶 か し た 溶 液 ０ ． ８ ｍ Ｌ を ４ ０ ｍ Ｌ の メ

タ ノ ー ル に 滴 下 し て サ ン プ ル ａ を 得 た 。

　 ま た 、 サ ン プ ル ａ を ４ ℃ 、 ３ ５ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 、 ２ ０ 分 の 条 件 で 遠 心 分 離 し 、 上 澄 み を エ バ

ポ レ ー シ ョ ン 処 理 し 、 再 度 ０ ． ８ ｍ Ｌ の ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し た 後 、 １ ６ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー

ル に 滴 下 （ 再 沈 殿 ） し て サ ン プ ル bを 得 た 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

＜ ２ ． サ ン プ ル ｃ 、 ｄ の 調 製 ＞ 　

　 上 述 し た ポ リ マ ー １ に ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ の 塩 酸 （ Ｈ Ｃ ｌ ） を １ ０ ０ μ Ｌ 加 え た 後 、 ク ロ ロ ホ

ル ム 及 び 水 で ３ 回 抽 出 し 、 エ バ ポ レ ー タ ー で 有 機 相 を 除 去 し 、 ポ リ マ ー を 得 た 。 こ の ポ リ

マ ー は 、 上 述 し た 実 験 例 ３ 及 び 実 験 例 ４ の 結 果 か ら 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 で あ る と 推 測 さ

れ る こ と か ら 、 以 下 、 「 PLLA-vanillin(2） 」 と い う 。

　 続 い て 、 PLLA-vanillin(2） を 、 ポ リ マ ー １ と 同 様 に 、 ク ロ ロ ホ ル ム 重 溶 媒 に 溶 か し た

溶 液 ０ ． ８ ｍ Ｌ を ４ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に 滴 下 し て サ ン プ ル ｃ を 得 た 。

　 ま た 、 サ ン プ ル ｃ を ４ ℃ 、 ３ ５ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 、 20分 の 条 件 で 遠 心 分 離 し 、 上 澄 み を エ バ ポ

レ ー シ ョ ン 処 理 し 、 再 度 ０ ． ８ ｍ Ｌ の ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し た 後 、 １ ６ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル

に 滴 下 （ 再 沈 殿 ） し て サ ン プ ル ｄ を 得 た 。

　 図 １ ４ （ ａ ） に ポ リ マ ー １ と PLLA-vanillin(2)の 可 逆 反 応 を 、 図 １ ３ に ポ リ マ ー １ 及 び

PLLA-vanillin(2)か ら サ ン プ ル ａ ～ ｄ を 得 る 手 順 の 概 略 図 を 示 す 。

【 ０ ０ ５ １ 】

＜ ３ ． 形 態 変 化 の 確 認 ＞

　 図 １ ４ （ ｂ ） は 、 サ ン プ ル ｂ 及 び サ ン プ ル ｄ に 赤 色 レ ー ザ を 照 射 し た と き の 様 子 を 示 す

。 図 中 、 符 号 １ 、 ２ は そ れ ぞ れ 図 １ ４ （ ａ ） の 符 号 １ 及 び ２ に 対 応 す る 。 図 １ ４ （ ｂ ） か

ら 分 か る よ う に 、 符 号 １ の サ ン プ ル ｂ で は チ ン ダ ル 現 象 が 観 察 さ れ た こ と か ら 、 メ タ ノ ー

ル 中 に は 微 小 な 粒 子 （ ナ ノ 粒 子 ） が 多 数 含 ま れ 、 こ れ ら ナ ノ 粒 子 が ブ ラ ウ ン 運 動 し て い る

も の と 推 測 さ れ た 。 一 方 、 符 号 ２ の サ ン プ ル ｄ で は 赤 色 レ ー ザ が 透 過 し た こ と か ら 、 粒 子

が 凝 集 し て 沈 澱 し て い る こ と 、 つ ま り 、 粒 子 の 径 が 大 き い こ と が 推 測 さ れ た 。

【 ０ ０ ５ ２ 】
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　 図 １ ４ （ ｃ ） は 、 動 的 光 散 乱 法 （ Dynamic Light Scattering:Ｄ Ｌ Ｓ ） を 用 い た サ ン プ

ル ｂ の 粒 子 径 測 定 結 果 を 示 す 。 こ の 図 よ り 、 サ ン プ ル ｂ に 含 ま れ る 粒 子 の 平 均 粒 径 は １ ５

８ ． １ ｎ ｍ で あ る こ と が 分 か る 。

　 図 １ ４ （ ｄ ） 及 び 図 １ ４ （ ｅ ） は 、 サ ン プ ル ａ 及 び サ ン プ ル ｃ を そ れ ぞ れ ガ ラ ス 基 板 上

に ス ピ ン コ ー ト し 、 そ の 上 に 水 を 滴 下 し た と き の 様 子 及 び 接 触 角 の 測 定 結 果 を 示 し て い る

。 符 号 １ で 示 す サ ン プ ル ａ の 接 触 角 は ７ ２ ． ０ ° ± １ ． ５ ° で あ っ た の に 対 し て 、 符 号 ２

で 示 す サ ン プ ル ｃ の 接 触 角 は ８ ５ ． ５ ° ± １ ． ２ ° で あ っ た 。 こ れ ら の 値 を 有 意 差 検 定 し

た と こ ろ 、 有 意 差 (ｎ ＝ ５ , ｐ ＜ ０ ． ０ １ )が 認 め ら れ た 。 す な わ ち 、 ポ リ マ ー １ は 親 水 的

で あ る の に 対 し 、 末 端 が 親 水 基 で な い サ ン プ ル ｃ （ PLLA-vanillin(2)） は 疎 水 的 で あ る こ

と が 分 か っ た 。 こ れ よ り 、 ポ リ マ ー １ で は 、 ガ ラ ス 基 板 表 面 に 親 水 性 官 能 基 で あ る 水 酸 基

が 出 て い る こ と が 定 性 的 に 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 図 １ ５ 及 び 図 １ ６ は 、 そ れ ぞ れ サ ン プ ル ｂ 及 び サ ン プ ル ｄ の Ｓ Ｅ Ｍ （ 走 査 型 電 子 顕 微 鏡

） 画 像 、 Ｔ Ｅ Ｍ （ 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 ） 画 像 で あ る 。 図 １ ６ の ス ケ ー ル バ ー は 、 い ず れ も ０

． ２ μ ｍ で あ る 。 こ れ ら の 図 か ら 、 ポ リ マ ー １ は メ タ ノ ー ル 中 で 粒 子 状 の 形 態 を と り 、 PL

LA-vanillin(2)は メ タ ノ ー ル 中 で 網 目 状 の 形 態 を と る こ と が 分 か る 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 図 １ ４ ～ 図 １ ６ の 結 果 か ら 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 は 疎 水 性 で あ る が 、 ポ リ マ ー １ に 変 化

す る こ と に よ り 疎 水 性 と 親 水 性 の 両 方 を 持 つ 分 子 と な る こ と が 分 か る 。 ま た 、 バ ニ リ ン －

ポ リ 乳 酸 （ サ ン プ ル ｄ ） と ポ リ マ ー １ （ サ ン プ ル ｂ ） は 、 極 性 の 違 い だ け で な く 、 形 態 に

も 違 い が あ る こ と が 分 か る 。

　 つ ま り 、 ポ リ マ ー １ か ら 構 成 さ れ る ナ ノ 粒 子 は 、 疎 水 性 部 分 を 内 側 、 親 水 性 部 分 を 外 側

と す る ミ セ ル 構 造 を 形 成 し 、 こ の ナ ノ 粒 子 は 酸 条 件 下 で 加 水 分 解 さ れ 、 網 目 状 の 構 造 体 で

あ る バ ニ リ ン ー ポ リ 乳 酸 に 変 化 す る （ 図 １ ７ 参 照 ） 。

　 バ ニ リ ン 及 び ポ リ 乳 酸 は 、 い ず れ も 植 物 由 来 の 原 料 か ら 得 ら れ る 物 質 で あ り 、 生 体 適 合

性 に 優 れ る 。 こ の よ う に 生 体 適 合 性 を 有 す る ミ セ ル 構 造 体 は 、 疎 水 性 コ ア 内 に 薬 剤 を 内 包

さ せ 、 外 側 の 親 水 性 基 の 作 用 に よ り 血 中 へ の 分 散 性 を 向 上 さ せ る た め 、 従 来 よ り Ｄ Ｄ Ｓ 材

料 と し て 用 い ら れ て い る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 ポ リ マ ー １ は 、 希 塩 酸 で 酸 処 理 す る こ と で 加 水 分 解 さ れ る こ と か ら 、 疎 水 性 コ ア 内 に 薬

剤 を 内 包 し た ミ セ ル 構 造 体 は 胃 酸 の 存 在 下 で バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 に 変 化 し て 、 薬 剤 と と も

に 体 内 に 吸 収 さ れ る 。 従 っ て 、 本 実 施 例 に 係 る バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 は 、 Ｄ Ｄ Ｓ 材 料 へ の 応

用 が 見 込 ま れ 、 例 え ば 胃 に 到 達 し た 後 で 体 内 に 吸 収 さ れ る 経 口 薬 の 担 体 と し て も 有 用 で あ

る と 思 わ れ る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

［ 実 施 例 ２ ： ポ リ 乳 酸 誘 導 体 ］

　 実 施 例 １ に 示 し た 以 外 の 本 発 明 の 第 １ 態 様 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 の 製 造 例 を 表 ７ に 示 す

。 表 ７ の 分 子 量 分 析 は 、 ポ リ ス チ レ ン テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン 標 準 溶 液 を 使 用 し た Ｇ Ｐ Ｃ の 結

果 か ら 求 め た 。 ま た 、 表 ７ に お い て 、 分 子 量 及 び Ｐ Ｄ Ｉ は 、 Ｒ Ｉ モ ー ド で 解 析 し た 結 果 を

示 す 。
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【 表 ７ 】

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 表 ７ に 示 す ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 以 下 の 一 般 式 （ ８ ） で 示 さ れ る 化 合 物 （ Ｒ １ ～ Ｒ ３ の う

ち 少 な く と も 一 つ が 塩 素 原 子 、 フ ッ 素 原 子 、 ア ル デ ヒ ド 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 ア ル キ ル 基 の

い ず れ か ） を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た

も の で あ る 。
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【 化 １ ８ 】

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 ま た 、 表 ７ に 示 す １ ～ １ ８ の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 に つ い て 、 プ ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル に よ

り 構 造 解 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 、 図 １ ８ ～ 図 ２ ６ に 示 す 。

　 図 １ ８ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は バ ニ リ ン を 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ 体 ， Ｄ

体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-vanillin(1)、 PDLA-vanillin(2)の １ Ｈ 　 Ｎ

Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 １ ９ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は guiacolを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ 体 ， Ｄ

体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-guiacol(3)、 PDLA-guiacol(4)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ

Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ０ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は ethyl vanilateを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ

体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-ethyl vanilate(5)、 PDLA-ethyl van

ilate(6)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ １ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は ethyl vanillinを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ

体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-ethylvanillin(7)、 PDLA-ethylvanil

lin(8)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ２ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は syringaldehydeを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ

体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-syringaldehyde(9)、 PDLA-syringald

ehyde(10)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ３ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 4-tert-butylphenolを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド

（ Ｌ 体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-4-tert-butylphenol(11)、 PDLA-

4-tert-butylphenol(12)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ４ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 4-amylphenolを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ 体

， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-4-amylphenol(13)、 PDLA-4-amylphenol

(14)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ５ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 4-chlorophenolを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ

体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-4-chlorophenol(15)、 PDLA-4-chloro

phenol(16)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

　 図 ２ ６ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 4-fluorophenolを 開 始 剤 と し て 、 モ ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド （ Ｌ

体 ， Ｄ 体 ） を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 得 ら れ た PLLA-4-fluorophenol(17)、 PDLA-4-fluoro

phenol(18)の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル で あ る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

［ 実 施 例 ３ ： ポ リ 乳 酸 誘 導 体 ］

　 本 発 明 の 第 ２ 態 様 に 係 る ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 以 下 の 式 （ ４ ） で 表 さ れ る 。

【 化 １ ９ 】

　 こ の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 は 、 ヒ ド ロ キ シ メ チ ル フ ル フ ラ ー ル （ Ｈ Ｍ Ｆ ） を 開 始 剤 と し て 、 モ

ノ マ ー で あ る ラ ク チ ド を 開 環 重 合 す る こ と に よ り 製 造 さ れ る 。 こ の と き の 反 応 式 は 以 下 の
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通 り で あ る 。

【 化 ２ ０ 】

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 以 下 、 こ の ポ リ 乳 酸 誘 導 体 （ 以 下 、 「 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 」 と い う ） の 具 体 的 な 製 造 例 に

つ い て 説 明 す る 。

＜ １ ． Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 の 合 成 ＞

【 ０ ０ ６ １ 】

［ 製 造 例 １ ］

　 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 Ｈ Ｍ Ｆ を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ マ

ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ８ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ． ０ ｇ の (Ｌ ，

Ｌ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の Ｈ Ｍ Ｆ を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に

、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ０ ． ５ ５ ｍ Ｌ 加 え 、 １ １ ０ ℃

に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ

た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ

ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ９ ５ ％ で あ っ た 。 な お 、 製

造 例 １ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-H MF(1)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

［ 製 造 例 ２ ］

　 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 Ｈ Ｍ Ｆ を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ マ

ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ８ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ． ０ ｇ の (Ｄ ，

Ｄ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の Ｈ Ｍ Ｆ を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に

、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ０ ． ５ ５ ｍ Ｌ 加 え 、 １ １ ０ ℃

に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ

た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ

ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ７ ％ で あ っ た 。 な お 、 製

造 例 ２ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PDLA-H MF(2)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

［ 製 造 例 ３ ］

　 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 Ｈ Ｍ Ｆ を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ マ

ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ． ０ ｇ の (Ｌ ，

Ｌ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の Ｈ Ｍ Ｆ を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に

、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ２ ． ２ ｍ Ｌ 加 え 、 １ １ ０ ℃ に

設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た

。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー

ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ９ ６ ％ で あ っ た 。 な お 、 製 造

例 ３ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-H MF(3)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

［ 製 造 例 ４ ］

　 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 Ｈ Ｍ Ｆ を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て 用 い 、 モ ノ マ

ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ． ０ ｇ の (Ｄ ，

Ｄ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の Ｈ Ｍ Ｆ を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部 を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に

、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ２ ． ２ ｍ Ｌ 加 え 、 １ １ ０ ℃ に

設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た

。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー

ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ９ ５ ％ で あ っ た 。 な お 、 製 造
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例 ４ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PDLA-H MF(4)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

＜ ２ ． Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 の 分 析 ＞

　 製 造 例 １ ～ ４ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 の 分 子 量 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 表 ８ に 示

す 。 な お 、 表 ８ に は 、 製 造 例 １ ～ ４ の 比 較 の た め に 製 造 し た 例 ５ 、 ６ の 結 果 も 示 す 。 比 較

製 造 例 ５ 、 ６ の 合 成 反 応 式 を 以 下 に 示 す 。
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【 表 ８ 】
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【 化 ２ １ 】

【 ０ ０ ６ ６ 】

［ 比 較 製 造 例 ５ ］

　 (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 ベ ン ジ ル ア ル コ ー ル を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て

用 い 、 モ ノ マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ．

０ ｇ の (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の ベ ン ジ ル ア ル コ ー ル を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部

を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に 、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ２ ．

２ ｍ Ｌ 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｌ ， Ｌ )－ ラ ク

チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ

を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ３

％ で あ っ た 。 な お 、 比 較 製 造 例 ５ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PLLA-benzylalcohol(5

)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

［ 比 較 製 造 例 ６ ］

　 (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク チ ド を モ ノ マ ー (Ｍ )と し て 、 ベ ン ジ ル ア ル コ ー ル を 開 始 剤 （ Ｉ ） と し て

用 い 、 モ ノ マ ー （ Ｍ ） と 開 始 剤 （ Ｉ ） の モ ル 比 （ Ｍ ／ Ｉ ） が ２ ０ ／ １ と な る よ う に 、 １ ．

０ ｇ の (Ｄ ， Ｄ )-ラ ク チ ド と 、 所 定 量 の ベ ン ジ ル ア ル コ ー ル を ア ン プ ル 管 に 導 入 し 、 内 部

を 窒 素 置 換 し た 。 こ こ に 、 １ ｍ ｏ ｌ ％ に 調 製 し た Ｓ ｎ （ Ｏ ｃ ｔ ） ２ の ト ル エ ン 溶 液 を ２ ．

２ ｍ Ｌ 加 え 、 １ ２ ０ ℃ に 設 定 し た オ イ ル バ ス で ２ 時 間 加 熱 す る こ と に よ り (Ｄ ， Ｄ )－ ラ ク

チ ド の 重 合 を 進 行 さ せ た 。 得 ら れ た 反 応 混 合 物 を ク ロ ロ ホ ル ム １ ０ ｍ Ｌ に 溶 解 さ せ 、 こ れ

を ２ ０ ０ ｍ Ｌ の メ タ ノ ー ル に 入 れ て 再 沈 澱 し た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 回 収 し た 。 収 率 は ８ ４

％ で あ っ た 。 な お 、 比 較 製 造 例 ６ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 を 「 PDLA-benzylalcohol(6

)」 と も い う 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 表 ８ に お い て 「 ａ 」 を 付 し た 分 子 量 （ Ｍ ｎ ｔ ｈ ） は 理 論 分 子 量 で あ る 。 ま た 、 「 ｂ 」 を

付 し た 分 子 量 （ Ｍ ｎ ） は 、 数 平 均 分 子 量 （ Ｍ ｎ ） で あ る 。 数 平 均 分 子 量 （ Ｍ ｎ ） 及 び 重 量

平 均 分 子 量 （ Ｍ ｗ ） 並 び に 分 子 量 分 布 （ Ｐ Ｄ Ｉ ＝ Ｍ ｗ ／ Ｍ ｎ ） は 、 ポ リ ス チ レ ン テ ト ラ ヒ

ド ロ フ ラ ン 標 準 溶 液 を 使 用 し た ゲ ル 浸 透 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー （ Ｇ Ｐ Ｃ ） の 結 果 か ら 求 め た

。 な お 「 ｃ 」 を 付 し た 分 子 量 及 び Ｐ Ｄ Ｉ は Ｕ Ｖ モ ー ド で 解 析 し た 結 果 、 「 ｄ 」 を 付 し た 分

子 量 及 び Ｐ Ｄ Ｉ は Ｒ Ｉ モ ー ド で 解 析 し た 結 果 を 示 す 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 製 造 例 １ ～ ４ で 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 不 溶 部 に つ い て 、 プ ロ ト ン Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル に よ り

構 造 解 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 ２ ７ に 示 す 。 表 ８ 及 び 図 ２ ７ に 示 す 結 果 か ら 、 製 造 例 １

～ ４ の い ず れ に お い て も 、 上 述 し た 式 （ １ ３ ） に 示 す 反 応 に よ っ て ポ リ 乳 酸 が 形 成 さ れ 、

且 つ 該 ポ リ 乳 酸 の 末 端 に Ｈ Ｍ Ｆ が 導 入 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

＜ ３ ． ポ リ 乳 酸 の 末 端 と 一 級 ア ミ ン の 可 逆 的 な 反 応 ＞

［ 実 験 例 １ ］

　 ポ リ 乳 酸 の 末 端 に 導 入 し た Ｈ Ｍ Ｆ の ア ル デ ヒ ド 基 の 反 応 性 を 確 認 す る た め に 、 製 造 例 ３

の Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 （ PLLA-H MF(3)） を 用 い て 、 上 述 し た 実 施 例 １ の 実 験 １ と 同 様 の 実 験

を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 、 表 ９ 及 び 図 ２ ８ 、 並 び に 表 １ ０ 及 び 図 ２ ９ に 示 す 。
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【 表 ９ 】

【 表 １ ０ 】

【 ０ ０ ７ １ 】

　 表 ９ 及 び 図 ２ ８ は 、 PLLA-H MF(3)の 末 端 の バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ と な る 条 件

で 行 っ た 実 験 結 果 を 、 表 １ ０ 及 び 図 ２ ９ は PLLA-H MF(3)の 末 端 の バ ニ リ ン と ア ミ ノ 基 の 比

が １ ： １ ０ と な る 条 件 で 行 っ た 実 験 結 果 を 、 そ れ ぞ れ 示 す 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

　 図 ２ ８ 及 び 表 ９ 、 図 ２ ９ 及 び 表 １ ０ に 示 す よ う に 、 Ｈ Ｍ Ｆ ／ ア ミ ノ 基 が １ ／ １ の 条 件 、

１ ／ １ ０ の 条 件 の い ず れ に お い て も 、 混 合 後 、 時 間 の 経 過 と と も に イ ミ ン が 形 成 さ れ る こ

と が 確 認 で き た 。 こ の う ち 、 Ｈ Ｍ Ｆ ／ ア ミ ノ 基 が １ ／ １ の 条 件 で は 、 混 合 し て か ら ２ ４ 時

間 経 過 後 は 、 ６ ３ ％ の ア ル デ ヒ ド 基 が ア ミ ノ 基 と 反 応 し て イ ミ ン を 形 成 し 、 Ｈ Ｍ Ｆ ／ ア ミ

ノ 基 が １ ／ １ ０ の 条 件 で は 混 合 し て か ら ２ ４ 時 間 経 過 後 は 、 １ ０ ０ ％ の ア ル デ ヒ ド 基 が ア

ミ ノ 基 と 反 応 し て イ ミ ン を 形 成 し た 。 以 下 に 、 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )

エ タ ノ ー ル と の 反 応 式 を 示 す 。

【 化 ２ ２ 】

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 次 に 、 末 端 の Ｈ Ｍ Ｆ の ア ル デ ヒ ド 基 と ア ミ ノ 基 の 比 が １ ： １ ０ と な る 条 件 で Ｈ Ｍ Ｆ － ポ

リ 乳 酸 （ PLLA-H MF(3)） と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル を 混 合 し 、 ２ ４ 時 間 経 過 後 に

得 ら れ た 混 合 物 に 、 ５ ｍ ｏ ｌ ／ Ｌ の 塩 酸 （ Ｈ Ｃ ｌ ） を １ ｍ Ｌ 加 え た 後 、 ク ロ ロ ホ ル ム 及 び

水 で 3回 抽 出 し た 。 そ し て 、 エ バ ポ レ ー タ ー で 有 機 相 を 除 去 し た 後 、 重 水 素 化 ク ロ ロ ホ ル
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ム （ CDCl3） を 加 え 、 構 造 解 析 （ １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ） を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 ３ ０ に 示 す 。 図

３ ０ （ ａ ） 、 （ ｂ ） は 、 図 ２ ９ の 「 ０ ｈ 」 及 び 「 ２ ４ ｈ 」 の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を 、

図 ３ ０ （ ｃ ） は ２ ４ 時 間 経 過 後 の 混 合 物 に 塩 酸 を 加 え た も の の １ Ｈ 　 Ｎ Ｍ Ｒ ス ペ ク ト ル を

示 す 。 図 ３ ０ （ ａ ） ～ （ ｃ ） の 比 較 か ら 分 か る よ う に 、 （ ｂ ） で 見 ら れ た イ ミ ン の ピ ー ク

は 塩 酸 を 加 え る こ と に よ り 消 失 し 、 ア ル デ ヒ ド の ピ ー ク が 出 現 し た 。 こ の こ と か ら 、 Ｈ Ｍ

Ｆ － ポ リ 乳 酸 と 2-(2-ア ミ ノ エ ト キ シ )エ タ ノ ー ル の 反 応 は 以 下 の 反 応 式 に 示 す よ う に 、 可

逆 的 で あ る こ と が 推 測 さ れ た 。

【 化 ２ ３ 】

【 ０ ０ ７ ４ 】

［ 実 施 例 ４ ： ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス ］

＜ １ ． ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス の 製 造 方 法 及 び 熱 解 析 結 果 ＞

　 実 施 例 １ の 製 造 例 １ で 得 ら れ た バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ ー 乳 酸 と 、 実 施 例 １ の 製 造 例 ２ で 得 ら

れ た バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 を そ れ ぞ れ ア セ ト ニ ト リ ル に ５ ｍ ｇ ／ ｍ Ｌ の 濃 度 で 溶 解 さ せ

た 後 、 室 温 で 混 合 し 、 静 置 し た 状 態 で ２ ４ 時 間 加 熱 し た 。 そ の 後 、 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク

ス で あ る 不 溶 部 を 回 収 し 、 熱 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 を 図 ３ １ ～ 図 ３ ４ に 示 す 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 具 体 的 に は 、 図 ３ １ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 、 製 造 例 １ の バ ニ リ ン ー ポ リ Ｄ ー 乳 酸 、 製 造 例 ２

の バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 、 不 溶 部 （ バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス （ 以 下

、 「 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ 」 と も い う 。 ） ） の フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 分 析 （ Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ

） の 結 果 を 示 す 。 図 ３ ２ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 、 製 造 例 １ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 、 製 造 例

２ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の Ｘ 線 構 造 解 析 （ Ｘ Ｒ Ｄ ） の 結 果

を 示 す 。 図 ３ ３ は 、 製 造 例 １ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 、 製 造 例 ２ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ －

乳 酸 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 熱 分 解 測 定 （ Ｔ Ｇ Ａ ） の 結 果 を 示 す 。 図 ３ ４ （ ａ ） ～ （

ｃ ） は 、 製 造 例 １ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 、 製 造 例 ２ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 、 バ ニ

リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 示 差 走 査 熱 量 測 定 （ Ｄ Ｓ Ｃ ） の 結 果 を 示 す 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 こ れ ら 図 ３ １ ～ 図 ３ ４ の 結 果 か ら 、 製 造 例 １ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 及 び 製 造 例 ２ の

バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 よ り も バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 方 が 融 点 や 熱 分 解 温 度 が 向 上 し

た こ と が 分 か っ た 。 こ の よ う な 結 果 は 、 ポ リ 乳 酸 の ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化 で 見 ら れ る

現 象 （ 高 性 能 化 ） で あ り 、 ポ リ 乳 酸 の 末 端 へ の バ ニ リ ン 導 入 が ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化

に よ る 高 性 能 化 を 阻 害 し な い こ と が 分 か っ た 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 特 に 、 図 ３ ２ の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の Ｘ Ｒ Ｄ に 、 ２ θ ＝ １ １ ． ６ ° 、 ２ ０ ． ５ ° 、

お よ び ２ ３ ． ７ ° に 強 い ピ ー ク が 観 測 さ れ 、 バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 及 び バ ニ リ ン － ポ リ

Ｌ － 乳 酸 の 単 独 結 晶 に 由 来 す る ２ θ ＝ １ ５ ° 、 １ ６ ． ４ ° 、 １ ８ ． ７ ° 、 お よ び ２ ２ ． １

° に は ピ ー ク が 観 測 さ れ な か っ た こ と か ら 、 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ が ス テ レ オ コ ン プ レ

ッ ク ス 構 造 を 有 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 ま た 、 図 ３ ３ よ り 、 バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 及 び バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 の Ｔ １ ０ は 、

そ れ ぞ れ ２ ３ ２ ℃ お よ び ２ ４ １ ℃ 付 近 で あ っ た の に 対 し て 、 こ れ ら の ス テ レ オ コ ン プ レ ッ

ク ス （ バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ ） の Ｔ １ ０ は さ ら に バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ － 乳 酸 よ り ２ ０ ℃ 程

度 向 上 し 、 ２ ５ ６ ℃ 付 近 で あ っ た 。 こ の 結 果 か ら 、 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化 に よ っ て 、

ポ リ 乳 酸 の Ｔ １ ０ が 向 上 し た こ と が 示 唆 さ れ た 。
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　 さ ら に 、 図 ３ ４ に 示 す よ う に 、 Ｄ Ｓ Ｃ の 結 果 で は 、 製 造 例 １ 、 ２ の バ ニ リ ン － ポ リ Ｌ －

乳 酸 、 バ ニ リ ン － ポ リ Ｄ － 乳 酸 の 融 点 （ Ｔ ｍ ） は １ ５ ６ ℃ 付 近 で あ っ た の に 対 し て 、 バ

ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 融 点 （ Ｔ ｍ ） は ２ ３ ５ ℃ 付 近 で あ り 、 ７ ９ ℃ 以 上 向 上 し た 。

【 ０ ０ ７ ９ 】

　 医 用 器 具 は 通 常 、 ２ ０ ０ ℃ 付 近 ま で 加 熱 し て 滅 菌 処 理 、 殺 菌 処 理 が 行 わ れ る 。 上 記 し た

バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 融 点 が ２ ０ ０ ℃ 以 上 で あ る こ と か ら 、 該 バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ

Ｃ は 滅 菌 処 理 や 殺 菌 処 理 に 耐 え う る 、 耐 熱 性 に 優 れ た 高 分 子 材 料 と し て 有 用 で あ る こ と が

分 か る 。 ま た 、 ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ を 構 成 す る ポ リ 乳 酸 の 末 端 に 導 入 し た バ ニ リ ン は 、 植 物 由 来

の 物 質 で あ る こ と か ら 、 上 記 の バ ニ リ ン － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ は 安 全 性 に 優 れ る 点 で も 医 用 材 料

と し て 有 用 で あ る 。

【 ０ ０ ８ ０ 】

＜ ２ ． 別 の ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス の 製 造 方 法 及 び 熱 解 析 結 果 ＞

　 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ で 得 ら れ た P L L A-H MFと 、 実 施 例 ３ の 製 造 例 ４ で 得 ら れ た P D L A-H MFを

そ れ ぞ れ ア セ ト ニ ト リ ル に ５ ｍ ｇ ／ ｍ Ｌ の 濃 度 で 溶 解 さ せ た 後 、 室 温 で 混 合 し 、 ２ ４ 時 間

静 置 し た 。 そ の 後 、 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス で あ る 不 溶 部 を 回 収 し 、 熱 分 析 を 行 っ た 。 そ

の 結 果 を 図 ３ ５ ～ 図 ３ ８ に 示 す 。

【 ０ ０ ８ １ 】

　 具 体 的 に は 、 図 ３ ５ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 、 製 造 例 ３ の P L L A-H MF、 製 造 例 ４ の P D L A-H MF、 不

溶 部 （ Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス （ 以 下 、 「 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ 」 と も

い う 。 ） ） の フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 分 析 （ Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ ） の 結 果 を 示 す 。 図 ３ ６ （ ａ ） ～ （

ｃ ） は 、 製 造 例 ３ の P L L A-H MF、 製 造 例 ４ の P D L A-H MF、 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の Ｘ 線 構 造 解

析 （ Ｘ Ｒ Ｄ ） の 結 果 を 示 す 。 図 ３ ７ は 、 製 造 例 ３ の P L L A-H MF、 製 造 例 ４ の P D L A-H MF、 Ｈ Ｍ

Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 熱 分 解 測 定 （ Ｔ Ｇ Ａ ） の 結 果 を 示 す 。 図 ３ ８ （ ａ ） ～ （ ｃ ） は 、 製 造

例 ３ の P L L A -H MF、 製 造 例 ４ の P D L A-H MF、 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 示 差 走 査 熱 量 測 定 （ Ｄ

Ｓ Ｃ ） の 結 果 を 示 す 。

【 ０ ０ ８ ２ 】

　 図 ３ ６ の Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 、 Ｘ Ｒ Ｄ に 、 ２ θ ＝ １ １ ． ９ ° 、 ２ ０ ． ７ ° 、 お よ び

２ ３ ． ９ ° に 強 い ピ ー ク が 観 測 さ れ 、 PLLA-H MF及 び PDLA-H MFの 単 独 結 晶 に 由 来 す る ２ θ ＝

１ ４ ． ７ ° 、 １ ６ ． ６ ° 、 １ ８ ． ９ ° 、 お よ び ２ ２ ． ３ ° に は ピ ー ク が 観 測 さ れ な か っ た

こ と か ら 、 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ が ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 構 造 を 有 し て い る こ と が 確 認

さ れ た 。

【 ０ ０ ８ ３ 】

　 ま た 、 図 ３ ７ よ り 、 PLLA-H MF及 び PDLA-H MFの Ｔ １ ０ は 、 そ れ ぞ れ ２ ３ ４ ℃ お よ び ２ ３ １

℃ 付 近 で あ っ た の に 対 し て 、 こ れ ら の ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス （ Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ ）

の Ｔ １ ０ は ２ ５ ５ ℃ 付 近 で あ っ た 。 こ の 結 果 か ら 、 ス テ レ オ コ ン プ レ ッ ク ス 化 に よ っ て 、

ポ リ 乳 酸 の Ｔ １ ０ が 向 上 し た こ と が 示 唆 さ れ た 。

　 さ ら に 、 図 ３ ８ に 示 す よ う に 、 Ｄ Ｓ Ｃ の 結 果 で は 、 PLLA-H MF及 び PDLA-H MFの 融 点 （ Ｔ ｍ

） は そ れ ぞ れ 約 １ ４ ０ ℃ 、 約 １ ４ ３ ℃ で あ っ た の に 対 し て 、 Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 融

点 （ Ｔ ｍ ） は 約 ２ １ ０ ℃ で あ り 、 約 ７ ０ ℃ 向 上 し た 。

【 ０ ０ ８ ４ 】

　 こ れ ら 図 ３ ５ ～ 図 ３ ８ の 結 果 か ら 、 実 施 例 ３ の 製 造 例 ３ の P L L A-H MF、 製 造 例 ４ の P D L A-H

MFよ り も Ｈ Ｍ Ｆ － ポ リ 乳 酸 Ｓ Ｃ の 方 が 融 点 や 熱 分 解 温 度 が 向 上 し た こ と が 分 か っ た 。 以 上

よ り 、 バ ニ リ ン と 同 様 に 、 ポ リ 乳 酸 の 末 端 へ の Ｈ Ｍ Ｆ の 導 入 が 、 ポ リ 乳 酸 の ス テ レ オ コ ン

プ レ ッ ク ス 化 に よ る 高 性 能 化 を 阻 害 し な い こ と が 分 か っ た 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】

【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ６ Ａ 】

【 図 ６ Ｂ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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